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Colad Srodek do zabezpieczania
M80 - Przyjmujacy lakier

Puszka 1 | z przytagczem systemu natryskowego (Odpowiedni dla + 2.5 m2).
Wersije: czarny, bialy, szary. Powtoka chronigca przed odpryskami lakieru przy
uderzeniach kamykdw, z mozliwoscia lakierowania oraz o wiasciwosciach
antykorozyjnych i wygtuszajacych. Po wyschnigciu powtoke mozna lakierowaé
przy uzyciu najpopularniejszych lakieréw. Po catkowitym wyschnieciu produktu
powstaje trwafa, sprezysta warstwa. Zapewnia solidng ochrone przed réznymi
czynnikami atmosferycznymi oraz zwirem, przy doskonatej odpornoéci na
$cieranie.

Numer artykutu: 40x0
Opis: Srodek do zabezpieczania M80 -
Przyjmujacy lakier

/

inventing more

. ) Nr art. Wariant EAN
Cechy i korzysci:

= Bardzo wysoka odporno$¢ ba czynniki atmosferyczne, wodg i cieranie. 4010 Caarny

= Doskonata adhezja do réznorodnych podtozy _

* Wyjatkowo wysoka odpornosc¢ na zuzycie 4020 Bialy
4030 Szara

Przygotowanie i obrobka:

= Moze petni¢ role powtoki chronigcej przed uderzeniami kamykow i korozja.
* Do stosowania na zderzakach, ostonach przedniego | tylnego zderzaka oraz na
podwoziu. Dodatkowo wyttumia hatas po zastosowaniu do nadkoli.

* Do samochodéw osobowych, ciezarowych i autobusow.

= Wstrzasnac¢ przed uzyciem.

= Powierzchnia do obrébki musi by¢ czysta, sucha oraz wolna od rdzy, kurzu i
smaru.

* Produkt mozna naktada¢ pistoletem natryskowym do gruntowania o
cisnieniupowietrza 3 — 6 bardéw.

= Po nafozeniu nie wystgpuje przesgczanie powtoki gruntowe;.

= Powtoke mozna lakierowaé¢ po okoto 60 do 90 minut (w zaleznosci od
grubosci warstwy, temperatury i wilgotnosci), uzywajac najpopularniejszych
lakierow dwusktadnikowych (2K) i podktadowuch. W przy[adku stosowania
lakieru 2K zalecamy wczesniejsze zastosowanie podktadu i natozenie lakieru
dopiero po jego catkowitym wyschnieciu.

= Optymalna odlegtos¢ natrysku: 30 cm

= Czyszczenie powierzchni i sprzet: w stanie ,,$wiezym”, przy uzyciu
rozpuszczalnikow.

Informacje o opakowaniu

Na puszke o pojemnosci 1 litra

Specyfikacja techniczna

= Opakowanie: Puszka 1 | z przytagczem systemu natryskowego

= Jednostka opakowania: Karton 12 x 1 L.

= Okres waznosci : 2 lata (przechowujgc w temp. 10°C do 20°C)

= Stosowanie: + 0.7 kg/m2 lub + 0.7 litre/m2
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= Materiat bazowy: Rozpuzzczalniki, zywice, kauczuki i spoiwa
= Konsystencja: Ciecz o wysokiej odpornosci na sptywanie
= Odpornosé temperaturowa (po utwardzeniu): -25°C do +80°C

* Wilasciwa (20°C), po utwardzeniu: Woda, mgta solna, olej, tagodne zasady i
kwasy

» Powtoka sucha w dotyku (20°C, 65% WW): £ 45 min. (£700 p mokro)

= Catkowicie suche (20°C, 65% WW): + 2 godziny (700 u mokro)

= Suszenie wymuszone (60°C): + 45 min. (£ 700 p mokro)

= Dobor lakieru (20°C, 65% WW): Lakiery 2-sktadnikowe o wysokiej
zawartosci czastek stalych: Mozliwos¢ naktadania po wyschnigciu, zalecane

uzycie podktadu. Lakier podkfadowy: Mozliwo$¢ naktadania po wyschnigciu.
Lakiery wodne: Mozliwos$¢ naktadania po wyschnigciu.

= Podtozy: Cechuje sig znakomitg adhezjg (bez gruntowania) do réznych
podtozy, o ile sa czyste, suche oraz wolne od kurzu i smaru. Przed
przystapieniem do naktadania zaleca sie przeprowadzenie testu adhezji.
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Czesto zadawane pytania

> Jak stosowaé Srodek do zabezpieczania M80?
Wstrzasna¢ przed uzyciem.
Powierzchnia do obrobki musi by¢ czysta, sucha oraz wolna od rdzy, kurzu i smaru.
Produkt mozna nakifada¢ pistoletem natryskowym do gruntowania o cisnieniupowietrza 3 — 6 baréw.
Po natozeniu nie wystepuje przesgczanie powloki gruntowe.
Powtoke mozna lakierowac po okoto 60 do 90 minut (w zaleznosci od grubo$ci warstwy, temperatury i wilgotnosci),
uzywajac najpopularniejszych lakierow dwusktadnikowych (2K) i podkiadowuch. W przy[adku stosowania lakieru 2K
zalecamy wczesniejsze zastosowanie podkiadu i natozenie lakieru dopiero po jego catkowitym wyschnigciu.
Optymalna odlegtos¢ natrysku: 30 cm
Czyszczenie powierzchni i sprzet: w stanie ,,$wiezym”, przy uzyciu rozpuszczalnikow.

> Kiedy mozna go przemalowaé¢?
Powtoke mozna lakierowac po okoto 60 do 90 minut (w zaleznosci od grubo$ci warstwy, temperatury i wilgotnosci),
uzywajac najpopularniejszych lakierow dwusktadnikowych (2K) i podkiadowuch. W przy[adku stosowania lakieru 2K
zalecamy wczesniejsze zastosowanie podkiadu i natozenie lakieru dopiero po jego catkowitym wyschnigciu.

> Jakie sa wyniki testéow Srodek do zabezpieczania?
Test mgly solnej (DIN 50021): Do 480 godzin, Ri 0 na warstwie suchej 350 um. Do 720 godzin, Ri 0 na warstwie sochej
350 um z lakierem.
Test zwiru (SAE-J400 method): 6A — 6B na warstwie suchej 350 pmeca
Test zginania (DIN 563152, +70°C) : Brak peknigém brak utraty adhez;i
Test zginania (DIN 563152, -30°C) : Drobne pekniecia, brak utraty adhezji

Produkty powigzane

4045 4000 90672674 90672682

Pistolet Srodek do zabezpieczania M40 Pistolet 2-8 bar Jednorazowy pistolet
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Certyfikaty

DIN 51757 DIN 50021 SAE-J400

DIN 51757 DIN 50021 SAE-J400 Method DIN 53152
Test mgly solnej (DIN 50021): Do 480 Test zwiru (SAE-J400 method): 6A — 6B Test zginania (DIN 53152, +70°C) : Brak
godzin, Ri O na warstwie suchej 350 pm. na warstwie suchej 350 pmeca peknieém brak utraty adhezji
Do 720 godzin, Ri O na warstwie sochej Test zginania (DIN 53152, -30°C) :
350 pm z lakierem. Drobne pekniecia, brak utraty adhezji

Zrzeczenie sie odpowiedzialnosci

Uzytkownik jest odpowiedzialny za przeczytanie, zrozumienie i zastosowanie informacji zawartych w niniejszej karcie technicznej. Produkty sa przeznaczone wytgcznie do uzytku
profesjonalnego. Nalezy nosi¢ niezbedny sprzet i odziez ochronng. Naprawy powinny by¢ zawsze wykonywane zgodnie z wytycznymi i przepisami OEM (Producenta Oryginalnego
Wyposazenia). Wszystkie informacje sg przeznaczone do rozwazenia, zbadania i weryfikacji przez uzytkownika. Konkretne uzycie, zastosowanie i warunki uzytkowania sa poza

kontrolag EMM International BV. Odpowiedzialno$¢ za okreslenie przydatnosci produktu do konkretnego zastosowania spoczywa na uzytkowniku.
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