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Znajdz swoja optymalinag

Rozwigzania konserwacyjne
dla kabin lakierniczych

Doskonate rezultaty wymagaja doskonalych warunkow.

Aby uzyska¢ doskonate efekty lakierowania bez skaz, konieczna jest dobrze utrzymana kabina lakiernicza.
W oparciu o wieloletnie doswiadczenie marka Colad opracowata pie¢ optymalnych kombinacji
zabezpieczajacych, ktére pomoga utrzymaé twojg kabinge w czystosci i zapewni¢ najwyzszg mozliwg jakosé
lakierowania. Jezeli chcesz utrzyma¢ swojg nowa kabing lakierniczg w najlepszej mozliwej czystosci,
sprawic, ze starzejgca sie kabina lakiernicza znow bedzie jak nowa lub zabezpieczy¢ przed wznoszeniem
sie pytu na natozony lakier, innowacyjne rozwigzania Colad® do konserwacji kabiny lakierniczej pomoga

ci zabezpieczy¢ twojg inwestycje, utrzymac kabing w czystosci i zagwarantowac lepsze rezultaty prac
lakierniczych.

Colad opracowuje specjalne mozliwosci

dla uzytkownikéw konncowych, ktorym
zalezy na najlepszych efektach w
zakresie pracy oraz ogélnych
procedur zaktadowych. Tutaj liczg sie

lepsze warunki pracy, wydajnosc,
ekologia, profesjonalizm i zysk. Colad, Aby uzyska¢ wigcej informacji, odwiedZ strone q,'n
czyli inwencja przede wszystkim. WWW.SPRAYBOOTHMAINTENANCE.COM
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Rozwiazanie zabezpieczajace nakladane na sucho. Nadaje sie idealnie do
dobrze utrzymanej kabiny i chroni $ciany przed zabrudzeniami lakierniczymi.

Folia Film4Booth
6860 (Rolka: 90 cm x 84 m wraz z 6 rolkami tasmy)
6880 (3 rolki tasmy)

Przezroczysta, zabezpieczajgca, samoprzylepna folia, ktorg mozna stosowa¢ w celu zamaskowania $cian
kabiny. Zabezpiecza $ciany przed pytem lakierniczym (overspray) fatwo sig zdejmuje poprzez
odklejanie kolejnych warstw jedna po drugiej, gdy beda zanieczyszczone.

Cechy i korzysci

= Utrzymuje czystos¢ $cian 2
= 4 warstwy zapewniajgce diuzszy czas ochrony

* Moze by¢ naklejana na lampy i okna

= Latwo sig zdejmuje poprzez odklejanie warstw ,
= Zapewnia przyczepnosc¢ lakieru \ 2 €A
= katwa do natozenia
A ]
&G I o s
WYDAINOSC LICZBA WARSTW METODA APLIKACII ZASTOSOWANIE
1 rolka = 75.6 m? 4 warstwy w 1 Recznie przy uzyciu Sciany kabiny
(wszystkie warstwy sg aplikatora i dozownika. lakierniczej
ponumerowane)

Kolor Lepki | Instrukcja uzycia Usuwanie Uwagi Wykorzyst-
anie maksy-
malne

Przezroczysty | Nie Upewnij sig, ze powierzch- | Usun poprzez odklejenie Folia Colad Film4Booth nie przewodzi | 1000 cykli

nia jest czysta i wolna od folii od $ciany warstwa po elektrycznosci. Aby okresli¢, czy Film- kabiny lub 1 rok
4 warstwy smardéw. Mozna naktada¢ w | warstwie. Ponownie pokryj 4Booth nadaje sie do stosowania w
apewniaiace taki sam sposob jak tapetg. | zachodzace na siebie czesci | konkretnym obszarze roboczym ATEX,
zap ; wniajg Pokryj zachodzace na przy pomocy dostarczonej uzytkownik zobowigzany jest rozpoznac
diuzszy czas siebie czesci przy pomocy | tasmy do kabin w celu i ocenié ryzyko zwigzane z uzywaniem
OChL?-nz (lJ.OOO Kompletny zestaw do utrzymania So;tarczonej tasmy do zabezpiepzenia przez zaniec- teg?j prodtéktu |\(/\t/ danﬁ?Egzogcgls;;/WE*
cvkli kabin . . j . abin. zyszczeniem. zgodnie z dyrektywa .
y y kabiny lakierniczej! - — - : _
lub 1 rok). W celu zapoznania si¢ ze szczegdfami dotyczacymi stosowania w

strefie zagrozonej wybuchem sprawdz karte techniczng TDS.

6860 Folia Film4Booth 2070 N6z magnetyczny do folii Po{acz Z J .
6900 Podajnik do folii 9105 Szpachelka plastikowa Statyczny, przezroczysty roztwér do spryskiwania podtogi kabin

6950 Aplikator do folii 6880 Tasma Plyn Podiogowy Dust Control ’ lakierniczych i przygotowalni. Zaprojektowany specjalnie, aby
utrzymywac pyt i zanieczyszczenia na podtodze, aby chroni¢ przed
- 8210 (10 L) ymywac py Y y
FII o o th unoszeniem pylu podczas wykonywania prac lakierniczych.

Wigcej informagiji: strona 8. Cechy i korzysci

= Utrzymuje czystos¢ podtogi
= Statyczna formuta przyciaga pyt i zanieczyszczenia
= Gotowy do nakfadania

Samoprzylepna: fatwe naktadanie i
zdejmowanie ze $cian kabiny, lamp i okien,
dzieki czemu twoja kabina moze wygladac¢
jak nowa. Nie pozostawia sladéw kleju.

Kazda przezroczysta, antystatyczna
warstwa polipropylenowa posiada
wiasciwosci adhezji lakieru, co pozwala
wylapywac pyt lakierniczy (overspray).

Cztery tatwe do usuniecia warstwy,
z ktorych kazda wytrzymuje kilka
miesigcy, zapewniajac tacznie jeden
rok ochrony.

Zabezpiecz swojg inwestycjg i
zredukuj koszty utrzymania.
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Rozwiagzanie zabezpieczajace, ktére jest nakladane na mokro, ale po
wyschnieciu tworzy warstwe odklejalna. Dzieki biatemu kolorowi idealnie
nadaje sie do zabezpieczania kabin, ktéore utracity kolor. Poprawia
widocznos$¢ i zapewnia kabinie catkiem nowy wyglad!

HYBRYDA
Opcja A: Hybrydowa
Potaczenie powloki biatej (sciany) i przezroczystej (lampy i okna). Potacz zrywalng powtoke zabezpieczajaca
do kabin Blizzard White z powfoka przezroczysta.

Zabezpiecz standardowa kabine lakiernicza* stosujac:

=1 x 8145 - Blizzard White Zrywalna powloka zabezpieczajgca do kabin lakierniczych
=1 x 8146 - Ice Transparent Zrywalna powloka zabezpieczajaca do kabin lakierniczych

‘
iwm-

) 4 Dust Control

Nadaj zupetnie
nowy wyglad
swojej kabinie!

Blizzard White

Zrywalna powloka zabezpieczajaca do kabin lakierniczych
8145 (Puszka 10 L)

Biata powtoka, ktéra tworzy mocng warstwe ochronng na $cianach kabiny. Chroni $ciany przed pytem
lakierniczym, nadajgc im jasng barwe. Aby zdja¢ powtoke ochronng, wystarczy jg odkleic.

Cechy i korzysci

= Utrzymuje czystos¢ $cian

= Bialy kolor dla optymalnego odbijania $wiatta
= Latwo usuwalna, poprzez odklejenie

= Gotowos¢ do natozenia

- @ / Dust Control

¢ o o

Ice Transparent
Zrywalna powioka zabezpieczajgca do kabin lakierniczych

8146 (Puszka 5 L)

Cechy i korzysci

= Utrzymuje czystos¢ lamp i okien

= kLatwo usuwalna, poprzez odklejenie warstwy
= Gotowos¢ do natozenia

Przezroczysta powtoka, ktéra tworzy mocng warstwe
ochronna. Chroni lampy i okna przed pytem lakierniczym. Aby
zdja¢ powtoke ochronng, wystarczy jg odkleic.

A 1¢ R o
é ¢ < =
WILGOTNOSC WYDAINOSC LICZBA POWLOK METODA ZASTOSOWANIE
> 60% RV 4-6m?%L Zalecana grubo$¢ powtoki: Natozy¢ dwukrotnie az do uzyskania NAKLADANIA Okna i lampy
warstwy o grubosci minimum 150 mikronow. Natozony Natozy¢ pistoletem
materiat bedzie miat kolor mleczny. Po wyschnieciu powtoka stanie natryskowym,
sig przezroczysta. Nie nakfada¢ kilku warstw jedna na druga. systemem
Spowoduije to utrate przejrzystosci i ilosci docierajacego $wiatla,  PeZPOWietrznym,
2 e L pedzlem lub watkiem
Pozostawi¢ do wyschniecia w temperaturze pokojowe;j.
do farby.
Kolor Lepki | Instrukcja uzycia Rozmiar dyszy Usuwanie Wykorzystanie
maksymalne
Przez- Nie Upewnic¢ sig, ze okna i lampy kabiny lakierniczej | Natrysk bezpowietrzny: dysza 417, Usuwac¢ poprzez 250 cykli
roczysty sg czyste i wolne od smaréw. Doktadnie wy- cisnienie strumienia 100-150 barow | odklejanie warstwy | lakierowania /
mieszac i nanies¢ zgodnie z instrukcja. Pistolet natryskowy: dysza 2,5, ze $ciany. 3 miesigce.
cisnienie strumienia 3 bary.

Opcja B: Hybryda/Sucha

Potaczenie biatych powtok ($ciany) i przezroczystej folii (lampy i okna). Potacz zrywalng powtoke Blizzard
White z folig przezroczysta.

Zabezpiecz standardowa kabine lakiernicza* stosujac:

=1 x 8145 - Blizzard White Zrywalna powtoka zabezpieczajgca do kabin lakierniczych
=1 x 6861 - Folia zabezpieczajgca lampy i okna

S J Dust Control

WILGOTNOSC WYDAINOSC LICZBA POWLOK METODA NAKLADANIA ZASTOSOWANIE
2 60% RV Pierwsza Zalecana grubos¢ powtoki: 150 mikronow. Natozy¢ Natozy¢ pistoletem Sciany kabiny
warstwa = dwukrotnie az do uzyskania warstwy o grubosci natryskowym, systemem lakierniczej
6,66 m?/L minimum 150 mikronéw. Zalecana ilos¢ warstw: bezpowietrznym, pedzlem
wszystkie Pierwsza warstwa o zalecanej grubosci w mikronach.  lub watkiem do farby.
pozostate Mozna nakladac¢ wiele warstw jedna na druga (do
=16 m2/L maksymalnego poziomu 6 warstw), aby wzmocnic¢
biel. Wszystkie dodatkowe powinny mie¢ grubos¢ ok.
65 mikronow. Schnigcie w temperaturze pokojowe;.
Kolor | Lepki | Instrukcja uzycia Rozmiar dyszy Usuwanie Wykorzystanie
maksymalne
Bialy | Nie Upewnic¢ sig, ze $ciany kabiny lakierniczej sg Natrysk bezpowietrzny: dysza Ostroznie odkleja¢ pojedyncze | 250 cykli
czyste i wolne od smarow. Zamaskowac¢ wszystkie | 417, ci$nienie strumienia 100- warstwy. Wszelkie lakierowania lub
przezroczyste elementy, takie jak lampy i okna. 150 bardéw Pistolet natryskowy: pozostato$ci mozna fatwo 3 miesigcy.
Dokfadnie wymiesza¢ i nanie$¢ zgodnie z instruk- | dysza 2,5, ci$nienie strumienia usuna¢ ciepta wodg lub
cja. 3 bary. spryskiwaczem ci$nieniowym.

Potacz z J : Plyn podtogowy Dust Control 8210 (Puszka 10 L), wigce informacii: strona 8.

/
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Folia zabezpieczajgca lampy i okna
6861 (Rolka: 46 cm x 42 m)

Przezroczysta, zabezpieczajgca folia 4-warstwowa do [ Y r 1+ R g
G N o = 9

ochrony lamp i okien kabiny. Latwo sig zdejmuje

poprzez odklejanie kolejnych warstw. WYDAINOSC LICZBA METODA ZASTOSO-
c . - WARSTW NAKLADANIA WANIE
echy i korzysci
= Utrzymuije lampy i okna w czystosci 1 rolka 4 warstwy w 1 Recznie. Okna i lampy
= Latwo usuwalna, poprzez odklejanie kolejnych warstw = 19m? (wszystkie warstwy sg
= Latwe nakladanie ponumerowane)
Kolor Lepki | Instrukcja uzycia Usuwanie

Przezroczysty | Nie Upewnic¢ sig, ze okna i lampy s3 czyste i wolne od smarow. Mozna

naktada¢ w taki sam sposob jak tapete.

Usun poprzez odklejenie folii z lamp i okien warstwa
po warstwie.

* Standardowa kabina ma powierzchnig 75 m?

/
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MOKRA

Przezroczyste, zabezpieczajace rozwigzania, ktére mozna naktadac¢
na mokro. Nadaja sie idealnie do dobrze utrzymanej kabiny, chronia
Sciany przed zabrudzeniami lakierniczymi i zanieczyszczeniem pytem.

/

Chron swa
dobrze utrzymang
kabine przed
pytem
lakierniczym

Opcja A: Lepka Opcja B: Lepka - Premium

. . . . . . . . . o o Rozwigzania Colad Tacky Premium utrzymuja $ciany kabiny w czystosci, tworzac warstwe ochronng chronigca sciany przed zanieczyszczeniami
Rozwigzanie Colad Tacky zabezpiecza sciany kabiny przez zabrudzeniem poprzez utworzenie przezroczystej, zabezpieczajacej warstwy, chronigce;j
Sciany przed zabrudzeniami lakierniczymi. Warstwa ta pozostaje lepka i fapie wszystkie czasteczki pytu unoszace sie w kabinie. Colad Anidust

gwarantuje, ze $ciany kabiny lakierniczej pozostajg lepkie przez 1 miesiac lub 85 cykli lakierowania.

Antidust

lakierniczymi. Warstwa ta pozostaje lepka i tapie wszystkie czasteczki pytu unoszace sie w kabinie. Rozwigzania te zapewniaja lepszg ochrone w
warunkach niskiej wilgotnosci, np. w okresie zimowym. Gwarantuje, ze $ciany kabiny lakierniczej pozostajg lepkie przez 1 miesiac lub 85 cykli lakierowania.

Dust Control
8210 (10 L)

Antidust Premium

o 7 — 8139 (20 L) = o
Srodek Antidust Premium chroni lepiej .

dzigki ulepszonej formule, np. w zimie

przy niskiej wilgotnosci. Przezroczysta,
zabezpieczajgca powtoka o lepkich wtasci-
wosciach, ktora tworzy lepkag warstwe na
$cianach kabiny.

Antidust Premium White

8142 (5L) | 8141 (10L) | 8140 (20 L) 8138 (20L)

Przezroczysta, zabezpieczajgca powloka o lepkich
wiasciwosciach, ktéra tworzy lepka warstwe

na scianach Twojej kabiny. Chroni $ciany przed
zanieczyszczeniami lakierniczymi i wytapuje
czasteczki pytu dzigki lepkiej formule.

Statyczny, przezroczysty roztwor do spryskiwania
podtogi kabin lakierniczych i przygotowalni.
Zaprojektowany specjalnie, aby utrzymywac pyt i
zanieczyszczenia na podfodze, aby chroni¢ przed
unoszeniem pytu podczas wykonywania prac
lakierniczych.

Powtoka Antidust Premium White zapewnia lepsza
ochrong w warunkach niskiej wilgotnoséci, na przyktad
w okresie zimowym. Biata, zabezpieczajgca powtoka o
lepkich wiasciwosciach, ktéra tworzy lepka warstwe na
$cianach kabiny lakierniczej. Bialy sktadnik receptury
tworzy biatg warstwe na $cianach, dzieki czemu kabina

Cechy i korzysci lakiernicza wyglada jak nowal!

Cechy i korzysci

= Utrzymuje czystos¢ podtogi

= Statyczna formuta przyciaga pyt i zanieczyszczenia
= Gotowy do naktadania

= Utrzymuje $ciany w czystosci

= Lepka formuta wytapuje zanieczyszczenia
lakiernicze, pyt i brud

= Gotowe do natozenia

= Bez silikonu

Cechy i korzysci
k * Utrzymuje éciany w czystosci
* Ulepszona formuta lepiej chroni w warunkach
obnizonej wilgotnosci
* Gotowe do natozenia
* Bez silikonu

o —— o ¢

Cechy i korzysci

* Utrzymuje éciany w czystosci

* Ulepszona formuta lepiej chroni w warunkach
obnizonej wilgotnosci

* Gotowe do natozenia

* Bez silikonu

& ¢ = I o
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WILGOTNOSC WYDAINOSC LICZBA POWLOK METODA NAKLADANIA ZASTOSOWANIE WILGOTNOSC WYDAINOSC LICZBA POWLOK METODA NAKLADANIA ZASTOSOWANIE
> 60% RV 10 -12 m?/L Zalecana grubos$¢ powtoki: 100-125 Naktada¢ pistoletem Sciany kabiny > 60% RV 10 -12 m?/L Zalecana grubo$¢ powtoki: 100-125 Naktada¢ pistoletem Sciany kabiny
mikronow. Zalecana liczba powtok: 1 lub 2 natryskowym, pedzlem lub lakierniczej mikronow. Zalecana liczba powtok: 1 lub 2 natryskowym, pedzlem lub lakierniczej
zaleznie od grubosci aplikacji. watkiem. zaleznie od grubosci aplikaciji. watkiem.
Kolor Lepki | Przygotowanie Rozmiar dyszy Usuwanie Uwagi Wykorzystanie Kolor Lepki | Przygotowanie Rozmiar dyszy Usuwanie Uwagi Wykorzystanie
maksymalne maksymalne
Przez- Tak Upewni¢ sie, ze $ciany kabiny Pistolet natryskowy: | Usuwa¢ przy Regularne wzrosty temperatury | 85 cykli 8139: Tak Upewnic sig, ze $ciany Pistolet natrys- Usuwag przy Regularne wzrosty temper- 85 cykli
roczysty lakierniczej sa czyste i wolne od dysza 1,8-2,0; pomocy cieptej | moga powodowac szybsze lakierowania / 1 Przezroczysty kabiny lakierniczej sg czyste i kowy: dysza pomocy cieptej | atury moga powodowac lakierowania / 1
smarow. Doktadnie wstrzgsngé i cisnienie strumienia | wody lub wysychanie powtoki Antidust (> | miesiac. 8138: wolne od smarow. 1,8-2,0; cisnienie | wody lub szybsze wysychanie powtoki | miesigc.
nanies¢ zgodnie z instrukcja. 2-3 bary. parownicy. 60-65°C). Biaty Doktadnie wstrzasna¢ i nanie$c strumienia parownicy. Antidust (> 60-65°C).
zgodnie z instrukcja. 2-3 bary.
] 1R
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MOKRA PRZEGLAD PRODUKTOW

Opcj a C: Nielepka ‘ ‘ Nr artykutu Czas ochrony’ Nadaje sie do Kolor Lepki
Rozwiazanie nielepkie zabezpiecza sciany kabiny przed zabrudzeniem poprzez utworzenie przezroczystej, 4 SUCHE Chron dobrze utrzymana kabing przed zabrudzeniami lakierniczymi!
zabezpieczajgcej warstwy chronigcej sciany przed przywieraniem zabrudzen lakierniczych. Folia Film4Booth ‘ 6360 - 90 cm x 84 m 1000 cykli kabiny lub 1 rok* | Sciany kabiny lakiemniczej  Przezioczysty | Nie
Ptyn Podtogowy Dust Control ‘ 8210-10L Aplikacja co 48 godzin* Podtoga kabiny lakierniczej | Przezroczysty | Tak
4" HYBRYDA Nadaj odbarwionej kabinie zupetnie nowy wyglad!
Zmywalna folia do kabin Opcia A: Hybrydowa
8144 (Puszka 5 L) Blizzard White zrywalna powtoka 8145-10L 250 cykli lakierowania lub Sciany kabiny lakierniczej Biaty Nie
zabezpieczajgca do kabin lakierniczych 3 miesiecy”
Pr.zezroczy sta, zabezpiecza.quc.a powloka, thra tworzy m.ocn.a, i prze.zroczy.sta sucha Ice Transparent zrywalna powtoka 8146-5L 250 cykKli lakierowania / Okna i lampy Przezroczysty Nie
(nielepka) warstwe. Chroni $ciany przed zanieczyszczeniami lakierniczymi. zabezpieczajaca do kabin lakierniczych 3 miesiace”
Cechy i korzysci Ptyn Podtogowy Dust Control 8210-10L Aplikacja co 48 godzin* Podtoga kabiny lakierniczej | Przezroczysty | Tak
= Utrzymuje éciany w czystosci Opcija B: Hybryda/Sucha
= Nielepka A ) o ) - ) o ) )
« Gotowa do nakladania Bllzzarq Wh|vte zrywalnavpowkv)ka. 8145-10L Q5Q cxkh Ie:k|erowan|a lub Sciany kabiny lakierniczej Biaty Nie
zabezpieczajgca do kabin lakierniczych 3 miesiecy!
Folia zabezpieczajgca lampy i okna 6861 -46cmx42m | 250 cykli lakierowania / Okna i lampy Przezroczysty  Nie
3 miesiace*
A r 2od [ ] Plyn P ikacj in* i ierniczej
odtogowy Dust Control 8210-10L Aplikacja co 48 godzin Podtoga kabiny lakierniczej | Przezroczysty | Tak
6 “ '-. Q* L]
WILGOTNOSC WYDAINOSC  LICZBA POWLOK METODA NAKLADANIA  ZASTOSOWANIE m Chron dobrze utrzymana kabing przed zabrudzeniami lakierniczymi!
2 60% RV 156 m%/L Zalecana grubos¢ powtoki: 65 mikronow. Naktada¢ pistoletem Sciany kabiny Opcja A: Lepki
Z%llecana I|czk?a powtok: 1. Mozna nakiada¢ natryskowym. lakierniczej Antidust 8142 -5 L 85 cykli lakierowania / Sciany kabiny lakierniczej, Przezroczysty | Tak
wiele warstw jedna na drugg do maksymalnego 8141 -10 L 1 miesiac? okna i lampy
poziomu 5 warstw. Pozostawi¢ do wyschnigcia 8140 - 90 L
koj j
W temperaturze pokojowe Ptyn Podtogowy Dust Control 8210-10L Aplikacja co 48 godzin* Podtoga kabiny lakierniczej | Przezroczysty | Tak
Opcja B: Lepki - Premium
Kolor Lepki | Przygotowanie Rozmiar dyszy Usuwanie Wykorzystanie maksy- Antidust Premium 8139-20L 85 cykli lakierowania / Sciany kabiny lakierniczej, Przezroczysty | Tak
malne 1 miesiac* okna i lampy
Przezroczysty | Nie Upewnic¢ sig, ze $ciany kabiny lakierniczej Pistolet natryskowy: Usuwac przy pomocy 85 cykli Antidust Premium White 8138-20 L 85 cykli lakierowania / Sciany kabiny lakierniczej Biaty Tak
sg czyste i wolne od smaréw. Doktadnie dysza 1,3-2,8; cisnienie | cieptej wody lub myjki lakierowania / 1 miesigc. 1 miesigc”
wstrzagsna¢ i nanies¢ zgodnie z instrukcja. strumienia 1,5-2 bary. cisnieniowe. Ptyn Podtogowy Dust Control 8210-10L Aplikacja co 48 godzin* Podtoga kabiny lakierniczej | Przezroczysty | Tak
Opcja C: Nielepki
Zmywalna folia do kabin 8144 85 cykli lakierowania / Sciany kabiny lakiernicze; Przezroczysty | Nie
1 miesiac’*
Ptyn Podtogowy Dust Control 8210-10L Aplikacja co 48 godzin* Podtoga kabiny lakierniczej | Przezroczysty | Tak
P'yn POdiogowy Dust COI‘ItI’Ol ' * To jest wskazéwka, moze sig rézni¢ w zaleznosci od okolicznosci.

8210 (10L)

Statyczny, przezroczysty roztwor do spryskiwania podtogi kabin lakierniczych i
przygotowalni. Zaprojektowany specjalnie, aby utrzymywac pyt i zanieczyszczenia
na podtodze, aby chroni¢ przed unoszeniem pytu podczas wykonywania prac
lakierniczych.

Cechy i korzysci

= Utrzymuje czystos$¢ podtogi

= Statyczna formuta przycigga pyt i zanieczyszczenia
= Gotowy do naktadania
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WILGOTNOSC  WYDAINOSC LICZBA POWLOK METODA NAKLADANIA ZASTOSOWANIE
> 60% RV 50 m?/L Zalecana grubo$¢ powtoki: 10 mikronéw. Zalecana ~ Nakfada¢ spryski- Podtoga kabiny
liczba powtok: 1. Naktadac¢ raz na dwa dni w celu waczem ci$nieniowym. lakierniczej

uzyskania najlepszych efektéw. Pozostawi¢ do
wyschnigcia w temperaturze pokojowe;.

Kolor Lepki | Przygotowanie Usuwanie Uwagi Wykorzystanie
maksymalne
Przezroczysty | Tak Upewnic¢ sig, ze podtoga kabiny lakierniczej | Usuwac¢ przy pomocy Posiada wiasciwosci Naktada¢ jedng warstwe
jest czysta i wolna od smaréw. Doktadnie mopa z wodg lub wody | elektrostatyczne. co drugi dzien. Catkowicie
wstrzasna¢ i nanies¢ zgodnie z instrukcja. z alkalicznym érodkiem oczyéci¢ podioge raz na
myjacym. miesigc.
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Aby uzyskac wiecej informacji odwiedz strong
WWW.SPRAYBOOTHMAINTENANCE.COM

Wybierz rozwigzania Colad do Blowtherm Polska Sp. z 0.0.,
konserwaciji kabiny lakierniczej, aby ul. Podmiejska 31 41-940 Piekary Slaskie Polska
zabezpieczy¢ swoja inwestycje i T +48 3236346 01 T +48 604 462 337 q

utrzymac najlepsze rezultaty. E emmbiuro@blowtherm.pl www.blowtherm.pl www.colad.com
just add paint




