





HYBRYDA

Rozwigzanie zabezpieczajace, ktore jest naktadane na mokro, ale po Opcja A: Hybrydowa
wyschnieciu tworzy warstwe odklejalna. Dzieki biatemu kolorowi idealnie Potaczenie powloki biatej (sciany) i przezroczystej (lampy i okna). Potacz zrywalng powtoke zabezpieczajaca
nadaje sie do zabezpieczania kabin, ktéore utracity kolor. Poprawia do kabin Blizzard White z powltoka przezroczysta. | —

widocznos$¢ i zapewnia kabinie catkiem nowy wyglad! . ) o .
Zabezpiecz standardowa kabine lakiernicza* stosujac:

=1 x 8145 - Blizzard White Zrywalna powloka zabezpieczajgca do kabin lakierniczych
=1 x 8146 - Ice Transparent Zrywalna powloka zabezpieczajaca do kabin lakierniczych

HYBRYDA

Ice Transparent
Zrywalna powioka zabezpieczajgca do kabin lakierniczych

8146 (Puszka 5 L)

Przezroczysta powtoka, ktéra tworzy mocng warstwe Cechyi Iforzyﬁci o
ochronna. Chroni lampy i okna przed pytem lakierniczym. Aby = Utrzymuje czystos¢ lamp i Ok'e_” .
zdja¢ powtoke ochronng, wystarczy ja odklei¢. = Latwo usuwalna, poprzez odklejenie warstwy

= Gotowos$¢ do natozenia

o % = o =y

WILGOTNOSC WYDAINOSC LICZBA POWLOK METODA ZASTOSOWANIE
Nadaj zupetnie 40 -60% RV 4-6m?%L Zalecana gruboé(]’: Povyfgki: Natozy¢ QWukrotnie aildo uzyskania NAK.I"AD‘ANIA Okna i lampy
nowv wvalad warstwy o grubosci minimum 150 mikronow. Natozony Natozy¢ pistoletem
X y yg, 3' | materiat bedzie miat kolor mleczny. Po wyschnieciu powtoka stanie natryskowym,
swojej kabinie! sig przezroczysta. Nie naklada¢ kilku warstw jedna na druga. systemem
Spowoduije to utrate przejrzystosci i ilosci docierajacego $wiatla,  PeZPOWietrznym,
P 2 e L pedzlem lub watkiem
ozostawi¢ do wyschnigcia w temperaturze pokojowe;.
do farby.
Kolor Lepki | Instrukcja uzycia Rozmiar dyszy Usuwanie Wykorzystanie
maksymalne
Blizzard White Przez- Nie Uplewrlnc si, ze oknall lampy kabiny ' Nlerltr.ysk. bezpov'wetlrzny: dysza 417', Usuwac 259 cykli .
Zrywalna powloka zabezpieczajaca do kabin lakierniczych roczysty lakierniczej sg czyste i wolne od smarow. cisnienie strumienia 100-150 barow | poprzez lakierowania /
y Dokfadnie wymiesza¢ i nanie$¢ zgodnie z Pistolet natryskowy: dysza 2,5, odklejanie 3 miesigce.
8145 (Puszka 10 L) instrukcja. cignienie strumienia 3 bary. warstwy ze
$ciany.
Biafa powtoka, ktora tworzy mocng warstwe ochronng na $cianach kabiny. Chroni $ciany przed pytem
lakierniczym, nadajac im jasng barwe. Aby zdja¢ powtoke ochronng, wystarczy jg odkleic.
Cechy i korzysci
= Utrzymuje czystosc Scian
= Bialy kolor dla optymalnego odbijania $wiatta - .
= Latwo usuwalna, poprzez odklejenie 0pcla B: Hybryd a/Sucha
* Gotowosc¢ do natozenia Potaczenie biatych powtok (§ciany) i przezroczystej folii (lampy i okna). Potgcz zrywalng powtoke Blizzard
White z folig przezroczysta.
Zabezpiecz standardowa kabine lakiernicza* stosujac:
o & s o —
N4 . 2o ] ] = 1 x 8145 - Blizzard White Zrywalna powtoka zabezpieczajaca do kabin lakierniczych
WILGOTNOSC WYDAINOSC LICZBA POWLOK METODA NAKLADANIA ZASTOSOWANIE =1 x 6861 - Folia zabezpieczajaca lampy i okna TR
40 - 60% RV Pierwsza Zalecana grubos¢ powtoki: 150 mikronow. Natozy¢ Nafozy¢ pistoletem Sciany kabiny
warstwa = dwukrotnie az do uzyskania warstwy o grubosci natryskowym, systemem lakierniczej
6,66 m?/L minimum 150 mikronow. Zalecana ilo$¢ warstw: bezpowietrznym, pedzlem Folia za bezpieczaiaca lam py i okna
wszystkie Pierwsza warstwa o zalecanej grubosci w mikronach.  lub watkiem do farby. 6861 (Rolka: 46 49 m)
pozostate Mozna naklada¢ wiele warstw jedna na druga (do olka: cm X m
=16 m2/L maksymalnego poziomu 6 warstw), aby wzmocni¢ Przezroczysta, zabezpieczajgca folia 4-warstwowa do e 'l_- o* [ | V¢
biel. Wszystkie dodatkowe powinny mie¢ grubos¢ ok. ochrony lamp i okien kabiny. katwo sig zdejmuje \ 4 . o3 as ?
65 mikronow. Schniecie w temperaturze pokojowe;. poprzez odklejanie kolejnych warstw. WYDAINOSCG LICZBA METODA ZASTOSO-
. - WARSTW NAKLADANIA WANIE
Cechy i korzysci
N L. " . . = Utrzymuije lampy i okna w czystosci 1 rolka 4 warstwy w 1 Recznie. Okna i lampy
Kolor | Lepki | Instrukcja uzycia Rozmiar dyszy Usuwanie Wykorzystanie = atwo usuwalna, poprzez odklejanie kolejnych warstw = 19m? (wszystkie warstwy sa
maksymalne * katwe nakfadanie ponumerowane)
Bialy Nie Upewnic¢ sig, ze $ciany kabiny lakierniczej Natrysk bezpowietrzny: dysza Ostroznie odkleja¢ pojedyncze | 250 cykli
sg czyste i wolne od smaréw. Zamaskowa¢ | 417, ci$nienie strumienia 100- warstwy. Wszelkie lakierowania lub K . o o .
: o . . o olo Lepki | Instrukcja a Usuwa
wszystkie przezroczyste elementy, takie jak 150 baréw Pistolet natryskowy: | pozostatosci mozna tatwo 3 miesiecy. r epid | Instrukcja uzyci uwanie
lampy i okna. Doktadnie wymiesza¢ i nanie$¢ | dysza 2,5, ci$nienie strumienia | usuna¢ ciepta woda lub Przezroczysty | Nie Upewnic¢ sig, ze okna i lampy sg czyste i wolne od smaréw. | Usun poprzez odklejenie folii z lamp i okien warstwa
zgodhnie z instrukcja. 3 bary. spryskiwaczem cisnieniowym. Mozna naktada¢ w taki sam sposob jak tapete. po warstwie.
PO'QCZ r 4 J . Piyn podlogowy Dust Control 8200 (Puszka 5 L), wigcej informaciji: strona 7. * Standardowa kabina ma powierzchnig 75 m?
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MOKRA

Przezroczyste, zabezpieczajace rozwigzania, ktére mozna naktadac Opcja C: Nielepka
na mokro. Nadaja sie idealnie do dobrze utrzymanej kabiny, chronia Rozwiazanie nielepkie zabezpiecza sciany kabiny przed zabrudzeniem poprzez utworzenie przezroczystej,
Sciany przed zabrudzeniami lakierniczymi i zanieczyszczeniem pytem. zabezpieczajgcej warstwy chronigcej sciany przed przywieraniem zabrudzen lakierniczych.

Zmywalna folia do kabin
8144 (Puszka 5 L)

Przezroczysta, zabezpieczajgca powtoka, ktdra tworzy mocng i przezroczystg suchg
(nielepka) warstwe. Chroni $ciany przed zanieczyszczeniami lakierniczymi.

Cechy i korzysci

= Utrzymuije $ciany w czysto$ci
= Nielepka

= Gotowa do nakfadania

Chron swg

dobrze utrzymanag WILGOTNOSC WYDAINOSC  LICZBA POWLOK METODA NAKLADANIA  ZASTOSOWANIE
kabing przed 40 - 60% RV 15 m2/L Zalecana grubos¢ powtoki: 65 mikronow. Naklada¢ pistoletem Sciany kabiny
pytem ’ Zalecana liczba powtok: 1. Mozna naktada¢ natryskowym. lakierniczej
lakierniczym wiele warstw jedna na drugg do maksymalnego

poziomu 5 warstw. Pozostawi¢ do wyschniecia

‘ w temperaturze pokojowej.
'A
. . . Kolor Lepki | Przygotowanie Rozmiar dyszy Usuwanie Wykorzystanie
Opcja A: Lepka Opcja B: Premium maksymalne
] ) o ] o ] ] ) o ) Przez- Nie Upewnic¢ sig, ze $ciany kabiny lakierniczej Pistolet natryskowy: Usuwac przy pomocy 85 cykli
Lepkie ptyny Colad utrzymujg w czystosci $ciany kabin lakiermiczych tworzac przezroczysta, zabezpieczajaca warstwe chronigca Sciany kabiny przed roczysty sg czyste i wolne od smaréw. Dokladnie dysza 1,3-2,8; cisnienie | cieptej wody lub myjki lakierowania / 1
pyfem lakierniczym. Warstwa ta pozostaje lepka i tapie wszystkie czgsteczki pytu unoszace sig¢ w kabinie. wstrzasngé i nanies¢ zgodnie z instrukcja. strumienia 1,5-2 bary. cisnieniowej. miesiac.
Antidust Antidust Premium
8142(5L) | 8141 (10L) | 8140 (20L) 8139 (20L)
= 7 -
Przezroczysta, zabezpieczajaca powtoka o lepkich ; Ptyn Kabinowy Antidust Premium chroni lepiej Plfyn POd'OgOWV Dust Control -
wiasciwosciach, ktéra tworzy lepka warstwe dzigki ulepszonej formule, np. podczas okresow
> e . o . 8200 (Puszka 5 L)
na $cianach Twojej kabiny. Chroni $ciany przed | zimowych przy niskiej wilgotnosci. Przezroczysta,
zanieczyszczeniami lakierniczymi i wytapuje i zabezpieczajgca powtoka o lepkich Statyczny, przezroczysty roztwor do spryskiwania podtogi kabin lakierniczych i
czasteczki pytu dzigki lepkiej formule. wiasciwosciach, ktéra tworzy lepkg warstwe na przygotowalni. Zaprojektowany specjalnie, aby utrzymywac pyt i zanieczyszczenia
$cianach Twojej kabiny lakiernicze;j. na podtodze, aby chroni¢ przed unoszeniem pytu podczas wykonywania prac

Cechy i korzysci lakierniczych.

» Utrzymuje $ciany w czystosci Cechy i korzysci

= Lepka formuta wytapuje zanieczyszczenia = Utrzymuje $ciany w czystosci Cechy i korzysci

lakiernicze, pyt i brud = Ulepszona formuta lepiej chroni w warunkach = Utrzymuje czystos¢ podtogi
= Gotowe do natozenia obnizonej wilgotnosci = Statyczna formuta przycigga pyt i zanieczyszczenia
= Bez silikonu = Gotowe do natozenia = Gotowy do naktadania

= Bez silikonu

) ¢ I Lo - & ¢ I o ]

WILGOTNOSC WYDAINOSC LICZBA POWLOK METODA NAKLADANIA ZASTOSOWANIE WILGOTNOSC  WYDAINOSC  LICZBA POWLOK METODA NAKLADANIA ZASTOSOWANIE
< 45% RV 10 -12 m?/L Zalecana grubos$¢ powtoki: 100-125 Naktada¢ pistoletem Sciany kabiny 40 -60% RV 50 m?/L Zalecana grubo$¢ powtoki: 65 mikronow. Zalecana  Nakfada¢ spryski- Podtoga kabiny
mikronow. Zalecana liczba powtok: 1 lub 2 natryskowym, pedzlem lub lakierniczej liczba powtok: 1. Naktadaé¢ raz na dwa dni w celu waczem cisnieniowym. lakierniczej
zaleznie od grubosci aplikacji. watkiem. uzyskania najlepszych efektéw. Pozostawi¢ do

wyschniecia w temperaturze pokojowe;.

Kolor Lepki | Przygotowanie Rozmiar dyszy Usuwanie Uwagi Wykorzystanie Kolor Lepki | Przygotowanie Usuwanie Uwagi Wykorzystanie
maksymalne maksymalne
Przez- Tak Upewnic sig, ze $ciany Pistolet natryskowy: | Usuwac przy Regularne wzrosty 85 cykli Przezroczysty | Tak Upewnic sig, ze poditoga kabiny Usuwac przy pomocy Posiada wiasciwosci Naktada¢ jedng warstwe
roczysty kabiny lakierniczej sg czyste | dysza 1,8-2,0; pomocy cieptej | temperatury moga lakierowania / 1 lakierniczej jest czysta i wolna od mopa z wodg lub wody | elektrostatyczne. co drugi dzien. Catkowicie
i wolne od smarow. cisnienie strumienia | wody lub powodowac szybsze miesigc. smarow. Doktadnie wstrzasna¢ i z alkalicznym $rodkiem oczysci¢ podtoge raz na
Doktadnie wstrzagsnac¢ i 2-3 bary. parownicy. wysychanie powtoki nanies¢ zgodnie z instrukcja. myjacym. miesigc.
nanie$¢ zgodnie z instrukcja. Antidust (> 60-65°C).
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For

opportunities...

PRZEGLAD PRODUKTOW

/

inventing more

Nr artykutu

Czas ochrony’

Nadaje sie do

Kolor

Lepki

Chron dobrze utrzymang kabine przed zabrudzeniami lakierniczymi!

Folia Film4Booth 6860 -90cm x84 m | 1000 cykli kabiny lub 1 rok* Sciany kabiny lakierniczej Przezroczysty Nie

Ptyn Podtogowy Dust Control 8200-56L Aplikacja co 48 godzin* Podtoga kabiny Przezroczysty Tak
lakierniczej

4" HYBRYDA Nadaj odbarwionej kabinie zupetnie nowy wyglad!

Opcja A: Hybrydowa

Blizzard White zrywalna powtoka 8145-10L 250 cykli lakierowania lub Sciany kabiny lakiernicze; Biaty Nie

zabezpieczajgca do kabin lakierniczych 3 miesiecy

Ice Transparent zrywalna powtoka 8146-5L 250 cyKkli lakierowania / Okna i lampy Przezroczysty Nie

zabezpieczajaca do kabin lakierniczych 3 miesigce.

Ptyn Podtogowy Dust Control 8200-56L Aplikacja co 48 godzin* Podtoga kabiny Przezroczysty Tak
lakierniczej

Opcja B: Hybryda/Sucha

Blizzard White zrywalna powtoka 8145-10L 250 cykli lakierowania lub Sciany kabiny lakierniczej Biaty Nie

zabezpieczajgca do kabin lakierniczych 3 miesiecy”

Folia zabezpieczajgca lampy i okna 6861 -46 cmx42m | 250 cykli lakierowania / Okna i lampy Przezroczysty Nie

3 miesiace*

Ptyn Podtogowy Dust Control 8200-5L Aplikacja co 48 godzin* Podtoga kabiny Przezroczysty Tak

lakierniczej

Chron dobrze utrzymana kabine przed zabrudzeniami lakierniczymi!

Opcja A: Lepki

Antidust 8142-51L 85 cykli lakierowania / Sciany kabiny lakierniczej Przezroczysty Tak
8141 -10L 1 miesiac*
8140-20L
Ptyn Podtogowy Dust Control 8200-5L Aplikacja co 48 godzin* Podtoga kabiny Przezroczysty Tak
lakierniczej
Opcja B: Premium
Antidust Premium 8139-20L 85 cykli lakierowania / Sciany kabiny lakiernicze; Przezroczysty Tak
1 miesigc”
Ptyn Podtogowy Dust Control 8200-56L Aplikacja co 48 godzin* Podtoga kabiny Przezroczysty Tak
lakierniczej
Opcja C: Nielepki
Zmywalna folia do kabin 8144 85 cykli lakierowania / Sciany kabiny lakierniczej Przezroczysty Nie
1 miesiac”
Ptyn Podtogowy Dust Control 8200-5L Aplikacja co 48 godzin* Podtoga kabiny Przezroczysty Tak
lakiernicze]

Wybierz rozwigzania Colad do
konserwaciji kabiny lakierniczej, aby
zabezpieczy¢ swoja inwestycje i
utrzymac najlepsze rezultaty.

* To jest wskazéwka, moze sie rézni¢ w zalezno$ci od okolicznosci.

Aby uzyska¢ wiecej informacji odwiedz strong
WWW.SPRAYBOOTHMAINTENANCE.COM
Blowtherm Polska Sp. z 0.0.,

ul. Podmiejska 31 41-940 Piekary Slaskie Polska
T+48 323634601 T +48 604 462 337

E emmbiuro@blowtherm.pl www.blowtherm.pl
www.colad.co
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