Laminas protectoras de mica

Para indicadores de nivel

Modelo 066-PM

/’

En combinacion con cristales de transparencia aumentan la vida de estos cuando se trabaja a altas presiones y
temperaturas. Igualmente les protege de la erosion, producto del efecto de los componentes quimicos corrosivos, de
las soluciones alcalinas, de las aguas de la caldera, del vapor, de los productos céusticos, de los acidos hidrofludricos,
de los acidos fosféricos calientes y concentrados, de los hidroxidos de sodio y potasio y de otros medios contaminados,
ViSCOSOS O COrrosivos.

Aplicables en indicadores de nivel para plantas generadoras de electricidad, estaciones de potencia térmica, refinerias
de petréleo, petroquimicas, recipientes a presion, fertilizantes, plantas de azlcar, papeleras,... etc.

Caracteristicas

— Fabricadas de laminas de mica moscovita natural.

— Alta resistencia al calor.

— Incoloras, con gran transparencia y calidad 6ptica, incluso en presencia de fluctuaciones de temperatura y con fluidos
agresivos.

— Superficie lisa, flexible e irrompible, garantizando una estanqueidad de junta absoluta.

— Resistente a golpes, tensiones o vibraciones.

— Protege al entorno en caso de rotura del cristal.

— De conformidad con las normativas internacionales: ASTM D351-57T y IS 1175-57.

— Cada lamina esta comprobada e inspeccionada rigurosamente.

N° PIEZA PIEZA MATERIAL -
1 Lamina de mica Mica moscovita natural
CONDICIONES | PRESION MAX. EN bar 392
SEREz/FTmo TEMPERATURA MAX. EN °C 600

(1) Recomendamos aplicar laminas de mica a partir de 24 bar o 196°C.

WATERSIDE

IMPORTANTE

Bajo demanda:

— Otros espesores.

— Cualquier forma y dimension.

C




CODIGO

N°
1| Tisx30x02 | Zi0i-066.10752_|
| 140x30x02 | 2101-066.10252 |
| e5x30x02 | 2101-066.10352_|
1| ii6xaax02 | 210106620152 |
| 40x3ix02 | 2i0i-066.20252 |
| fesx3ax02 | 21006620352

Instalacién
Es de vital importancia que la lamina de mica se monte de forma que la cara marcada
con la palabra “Waterside” quede en contacto con el fluido. La otra cara debe aplicarse

directamente al cristal.
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Mantenimiento

La vida de un cristal de transparencia depende en gran medida de las laminas de mica
utilizadas. Una vez gastada la lamina debe cambiarse todo el montaje, inclusive el
cristal.

El ciclo medio de vida de la lamina es muy variable en funcién del fluido, presion y
temperatura.

Folleto infor

Industrial, sa

Fundada en 1914

www.vycindustrial.com

g s Avenc del Davi, 22  Pol. Ind. Can Petit 08227 TERRASSA (Barcelona) SPAIN
(0)+34 9373576 90 ==+34 93 735 81 35 [ 119 @info@vycindustrial.com

|




