FICHA TECNICA

ME XIC AL TABASCO

Determinacién de la resistencia a la abrasion superficial de
baldosas esmaltadas (PEI) ISO 10545.7
3

Determinacién de la resistencia al congelamiento ISO 10545.12
No aplica

Determinacién de la resistencia a la quimica ISO 10545.13
GHA

Determinacion de resistencia a las manchas ISO 10545.14
43x43 cm 4

Tipologl'a: Maderas Determinacion de variacion de color (VM) ISO 10545.16

Acabado: Brillante M3

Embalaje: Determinacion del coeficiente de fricciéon 1ISO10545.17
0.4<cof<0.75

Piezas | Piezas | Metros | Metros | Cajas Peso Peso Peso pallet | Peso pallet
x metro | xcaja x caja | xtarima | x tarima | x m x caja sin tarima | con tarima Variedad de caras
m 81.60 48.00 19 25.82 1,239.40 1,262.40 1




