FICHA TECNICA

MEXICAL] SONORA

Calidad ISO 10545.1
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atiad R M Determinacion de la absorcion de agua ISO 10545.3
6%<E<10%
Textura
Liso

Determinacion de la resistencia a la abrasion superficial de
baldosas esmaltadas (PEI) ISO 10545.7
3

Determinacién de la resistencia al congelamiento ISO 10545.12

No aplica
20x31 cm
Determinacién de la resistencia a la quimica ISO 10545.13
GHA
Determinacién de resistencia a las manchas ISO 10545.14
4
Tipologia: Azu|ejos Determinacién de variacion de color (VM) ISO 10545.16
Acabado: Brillante M2
Embalaje: Determinacién del coeficiente de friccién 1ISO10545.17
0.4«cof<0.75
Piezas | Piezas | Metros | Metros | Cajas Peso Peso Peso pallet | Peso pallet
x metro | xcaja x caja | xtarima | xtarima | x metro | xcaja sin tarima | con tarima Variedad de caras
15.82 | 27.00 | 1.70 | 102.00 | 60.00 | 13.84 | 23.53 | 1,412.00 | 1,435.00 Base:12/ Listelo:1




