FICHA TECNICA

ME XICAL| COMITAN

Determinacién de la absorcion de agua I1SO 10545.3
6%<E<10%

Textura
Liso con bajo relieve

Determinacién de la resistencia a la abrasion superficial de
baldosas esmaltadas (PEI) ISO 10545.7
3

Determinacién de la resistencia al congelamiento ISO 10545.12
No aplica

31x31 cm
Determinacién de la resistencia a la quimica ISO 10545.13
GHA
Determinacion de resistencia a las manchas ISO 10545.14
4

Tipologl'a: Maderas Determinacion de variacion de color (VM) ISO 10545.16

Acabado: Semibrillante VM2

Embalaje: Determinacion del coeficiente de fricciéon 1ISO10545.17
0.4<cof<0.75

Piezas Peso pallet | Peso pallet
x metro sin tarima on tarima Variedad de caras




