ABSOLUT

mEmcCerami C Smm

CARACTERISTICAS TECNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Fecha / Date: 22/12/22
Modelo / ftem: ALAND LAPPATO 60X120

NORMA DE ENSAYO/
ENSAYO / TEST RESULTADO / RESULT TESTING STANDARD

Proceso de fabricacion / Manufacture process

Monococcion / Single firing

Baldosa ceramica
prensada en seco / Dry
\pressed ceramic floor tile

Grosor / Thickness

10,3 mm.

UNE-EN ISO 10545-2

Longitud, anchura, espesor, rectitud de los lados, ortogonalidad
y planitud / Lenght, width, thickness, side straightness,
ortoganality and flatness.

Cumple con los requisitos aplicables a cada
modelo definidos en la norma UNE-EN
14411:2016 anexo grupo Bla— GL /
Conform to the requisites appicable to each
model as defined in the standard UNE-EN
14411:2016 annex G group Bia - GL

UNE-EN ISO 10545-2

(PEI scale)

Capacidad de absorcion de agua / Water absorption capacity (%) E<0,5 UNE-EN ISO 10545-3
Fuqrza - Resistencia a la fexion N/mm?2 / Strength - Flexion ~1300 - > 35 UNE-EN ISO 10545-4
resistance N/mm2

Resistencia a la abrasion ( Escala PEI) / Abrasion resistance 4 UNE-EN ISO 10545-7

Resistencia al choque térmico / Thermic impact resistance

Cumple con los estandares / Complies with
the standards.

UNE-EN ISO 10545-9

Resistencia al cuarteo / Cracking resistance

Resiste la prueba / It stands the test

UNE-EN ISO 10545-11

Resistencia a la helada / Frost resistance

Cumple con los estandares / Complies with
the standards.

UNE-EN ISO 10545-12

Resistencia quimica / Chemical resistance:

Bases y acidos débiles y fuertes / Soft and strongs, bases and
acids

Clase GLB GHB/ Type GLB GHB

UNE-EN ISO 10545-13

Productos de limpieza y aditivos para agua de piscinas /
Cleaning products and chemical products fro swimming pool
water

Clase GA / Type GA

Resistencia a las manchas / Stains resistance

Minimo Clase 3 / Minimum Type 3

UNE-EN ISO 10545-14

Dureza al rayado superficial (Escala MOHS) / Surface scratch
resistance (MOHS scale)

UNE 67101 (EN101)

Resistencia al deslizamiento - Slip resistance

C-1

UNE 41901
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