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FLOORTILES WALL TILES YY" | POLISHED PORCELAIN RECTIFIED DIFFERENT PRINTINGS
, PQRCEMALL
Méarmol / Marble
Formato / Size Grupo / Group Tipo / Tipe
60x120 / 234"x47.2"  120x120 / 47.2'x472"  75x150 / 29.5%59" Bla Porcelénico esmaltado

DESCRIPCION DEL TEST / TEST DESCRIPTION

/Glazed porcelain tile

VALOR DELTEST / TESTVALUE - PEORCEMALL ~ NORMA / STANDARD

Absorcién de agua / Water absortion AA < 0,5% Cumple / Passed UNE-EN-ISO 10545-3
Fuerza de rotura / Breaking strength > 1300 N Cumple / Passed UNE-EN-ISO 10545-4
Resistencia a la flexion / Resistance of flexion > 35 N/mmz2 Cumple / Passed UNE-EN-ISO 10545-4
Abrasidn superficial / Surface abrasion Clase / Class PEI IV UNE-EN-ISO 10545-7
Resistencia al cuarteo / Cracking resistance Requerido / Requested Cumple / Passed UNE-EN-ISO 10545-1
Resistencia a la helada / Frost resistance Requerido / Requested Cumple / Passed UNE-EN-ISO 10545-12
Resistencia quimica / Chemical resistance

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Minimo / Minimum GB Cumple / Passed UNE-EN-ISO 10545-13
Productos domésticos y de piscina

/ Domestic & Swimming pool products

Resistencia a los acidos / Acid resistance GLA Cumple / Passed UNE-EN-ISO 10545-13
Resistencia a las bases / Alkaline resistance GLA Cumple / Passed UNE-EN-ISO 10545-13
Resistencia a las manchas / Resistance to stains Minimo / Minimum Class3 Cumple / Passed UNE-EN-ISO 10545-14
Resistencia al rayado / Hardness (MOHS) Miimo / Minimum 3 Cumple / Passed EN 101




